
Demin Cevher i ve Teşekkülü 
Demir Cevherleri : 

Demir oksitlettiğinden tabiatta nabit 
(serbest) olarak ender bulunurlar. Nabit 
demire dünyada bir ik i yerde tesadüf edil
mektedir. Bunlar arasında Grönland Adasın
da Ovifak'ta bazaltlar içinde büyük kütleler 
halindeki demirin bileşiminde az miktarda 
karbon, kükürt ve nikel vardır. Amerika'da 
Arizona eyaletinde bulunan jnabit demir 
içinde elmasa rastlanmaktadır. Son zamanlar
da Yeni Zelanda'da serpantinler içinde nikel 
ile karışık olarak (NI2Fe) nabit demir bulun
muştur. Zaman zaman düşen meteoritlerde 
de nabit demire rastlanmaktadır. Bu demir
lerin bileşiminde •% 20'ye kadar çıkan nikel 
ve az miktarda krom, kobalt, silisyum, fos
for vs. bulunur. Nabit demir 1500°C da ve 
HCl de erir. 

Demir cevherleri Sülfürler, Sülfatlar, Ok
sitler ve Karbonatlar olmak üzere 4 grupta 
toplanır. 

1 — Sülfürler : 
a — Pirotin Fe S (S) veya F e . ^ 

ile FewS,7 arası 
b — Pirit Fe Sa ( K ü b i k ) 
c — Markazit Fe S2 (Rombik) 

2 — Sülfatlar : 
a — Melenterit FeS04 

3 — Oksitler : 
a — Manyetit F e ^ 
b — Hemati t-Ol i j ist Fes03 

c — Götit F e A H20 
d — Limonit H2 FeıA (H 2 0) x 

4 — Karbonatlar : 

a — Siderit FeCOa 

Bunlar dışında Mispikel (Fe As), Lollerj it 

( F e A ) 

ilmenit (Fe Tİ0 3 ), Viviyanit (Fe3 (P0 4 ) 2 

8H 2 0), 

Düfrenit (H«Fe4P2 0,4) Skorodit (Fe As 

0 4 2 H a 0), 

Farmakosiderit (H^Feg As^O«) Sideritin 
(H24 Fe4 Asa Q23) 

Arseniyosiderit (HuFenCaeASeOaJ Şamozit 
(bileşiminde °/o 60.5 FeO bulunan aluminli 
b i r demir sil ikatı) gibi demir mineralleri var
dır. 

Bunlar içinde demir ve çelik sanayiinde 
en fazla kullanılan Manyetit, Hematit, Limo
nit, Siderittir. Yine bunlar içinde pir i t kü
kürt muhtevası dolayısı ile Sülf ir ik asit ima
linde kullanılmaktadır. 

Şimdi demir cevheri olarak istifade edi
len ve yukarıda zikredilen 4 minerali biraz 
tanıtalım. 

Manyetit (Magnetite) Fe304 

Manyetit demîr siyahı renginde;yağlı metal 
parlaklığında porselen üzerinde siyah çizgi 
bırakan gevrek yapılı kuvvetli manyetik özel
liği gösteren bir mineraldir. Sertliği 5,5 ve 
yoğunluğu 4,9-5,2 arasındadır. Saf halde 
% 72 Fe ihtiva eder. Kübik sistemde kristal
ler verir. Yoğun HCl de yavaş, üfleçte güç er
gir ve oksitleyici alevde manyetik hassasını 
kaybederek ol i j iste dönüşür. Ekseri i lmenit, 
ol i j ist ve kromitle karıştırılabilir. 

Hemat i t : (Hematite) Fea03 Hematit ik i 
cins olarak tanınır. Birincisi Spekulant (Oli
j ist) ve diğeri kırmızı hemattitir ekseri hema
tit deyince kırmızı hematit kastedilmektedir. 

Kırmızı hematit, kırmızı renkli, mat, por
selen üzerinde kırmızı ve kahverengi bir renk 
bırakan b i r mineraldir. Sertliği muhtelif olup 
yoğunluğu 4,6-5,3 arasında değişir. Saf hal
de % 70 Fe ihtiva eder. Tabiatta kütle halin
de, l i f i , pul lu, toprağımsı ve ool i t ik olarak bu
lunur. 

Spekülarit (Ol i j i s t ) , Demir siyahı rengin
de kuvvetli metal parlaklığında, porselen üze
rinde kırmızı ve kırmızı kahverengi bir çizgi 
bırakan gevrek yapılı bir mineraldir. Sertliği 
6,5 ve yoğunluğu 5,2-5,3 arasındadır. HCl de 
yavaş yavaş erir, üfleçte erimez bariz rombo-
edrik kristalleri olduğu gibi pullu cinsi demir 

4 Madencilik 



mikası adını almaktadır OEisen Gl immer). 
Manyetit, ilmenit ve kromit ile karıştırılabilir. 

Limonit : (Limonite) HaFe^ 04 (H 2 0) x (kı
saca F e ^ h M ) ) Limonit koyu kahverengi
den açık sarıya kadar çeşitli renklerde, 
mat, porselen üzerinde kahverengi - sarı, kah
verengi bir çizgi bırakan gevrek b i r mineral
dir. Sertliği 5-5,5 arasında olup yoğunluğu 
3,8-4,3 arasındadır. Saf l imonitte % 82 FeıA 
ve !% 14 H20 vardır. Ekseriya Stalaktitik, 
üzüm gibi, böbreğimsi, cam kafası gibi ve 
oolit ik strüktürde bulunur. 

Siderit veya dideroz (Siderite-Sidérose) 
Fe C0& : Siderit, sarımsı beyaz ve bezelye 
rengine mat ve porselen üzerinde beyaz veya 
açık gri bir renk bırakan ve çok iyi di l in imi 
olan bir mineraldir. Sertliği 4 - 4 , 5 ve yoğun
luğu 3,7 - 3,9 arasında olup saf halde |% 48'e 
kadar Fe ihtiva eder. 

Üfleçte çıtırdar ve manyetik olur. Toz ha
linde asitlerde erir. Romboedrik sistemde kris
talleşir ve bazan bu şekil bozmadan limonite 
dönüşür. 

Demir cevherlerinin teşekkülü : 

Bilinen Dünya demir rezervi 250 milyar 
ton civarındadır. Aşağıda Dünya demir ya

takları teşekkülünün genel b i r sınıflandırma
sı yapılarak her jönez t ipi için karakteristik 
bazı yatakların isim ve kapasiteleri ile Dünya 
demir potansiyelinde hangi t ip atakların 
önemli rol oynadıklarını bil irti lmeye çalışıl
maktadır. 

Demir yataklarını da diğer birçok cevher 
yatakları gibi iki genel grup altında toplıya-
bil iriz : 

A) Endogen yataklar (Mağmatik) 

B) Exogen yataklar (Sedimanter + Me
ta morf) 

Şimdi bu iki ana grup altında toplanan 

muhtelif tipleri teferruatına inmeden kısaca 

gözden geçirelim : 

A) Endogen (Mağmatik) Yataklar: 

Şekil 1) de şematik olarak mağmatik de
mir yataklarının jönetik t ipleri , teşekkül or
tam ve hadiseleri belirtmek istenmiş ve her 
t ip için karakteristik olan yatakların isim 
ve rezervleri gösterilmiştir. Şu halde mağma
t ik demir yataklarının jönetik tipleri şu isim
ler altında gösterilebilir : 

Şekil 1 : — Mağmatik demir yataklarının jönetik tipleri. 
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1. Likid mağmatik 
2. Pnömatolit ik-Katatermal 
3. Kontakt metazomatik 
4. Hodrotermal filoniyen 
5. Hidrometazomatik 
6. Submarin exalatif 

Şemada verilen rezerv rakamlarından ve' 
dünyada rastlanan yoğunluklarından hareket
le de mağmatik demir yataklarını önem sıra
sına göre göre şöyle sıralıyabiliriz : 

1. Likid mağmatikler 
2. Kontakt metazomatik tipler 
3. Hidrometazomatik yataklar 
4. Submarin exalatifler 
5. Diğer tipler 
Memleketimizin demir yataklarında ise 

en önemli olanı cKontakt metazomatik» ya
taklardır. 

B) Exogen (Sedimanter) Yataklar : 

Exogen demir yataklarını önce üç ana 
grup altınra toplıyabiliriz : 

1. Detrit ik sedimanterler 
2. Karasal çökeltiler 
3. Marin sedimanter yataklar 

1. Detritik Sedimanterler : 

Fiziksel hadiselerin etkisiyle zengileşerek 
meydana gelen bu t ip yatakların şematik izah
ları (Şekil 2) de gösterilmiştir. Şemada da 
görüldüğü gibi bu teşekkülleri a.) Plaser ya

taklar, b.) Trümmer yataklar olmak üzere 

Şekil : 2 

iki kısımda mütalâa edebiliriz. Plaser yatak
lar doğrudan doğruya karalarda ve sahillerde 
topografyanın ve karasularının etkisiyle mey
dana gelirler. Trümmer yataklar ise bizzat 
denizlerde yine topografyanın ve deniz dal
galarının fiziksel etkileriyle teşekkül eder
ler. Şemadaki rezerv rakamlarından görüle
ceği üzere, ikinci t ip teşekküller daha önem
lidir ler. 

2. Karasal Çökeltiler: 

(Şekil 3) deki şemalarda kimyasal .bir 
ayrışma ve zenginleşmeyle bizzat karalar üze
rinde meydana gelen bu çeşit demir yatakla
rının muhtelif t ipler i , teşekkül, ortam ve 
şartlarıyle bir l ikte belirti lmek istenmiştir. Şu 
halde karasal çökeltiler t ipini de şu kısımla
ra ayırmak mümkündür. 

a) Lateritik yataklar 
b) Çayıraltı teşekkülleri 
c) Göldibi teşekkülleri 
d) Bataklık yatakları 

Yine verilen rezerv rakamlarından görül
düğü gibi bu t ipin en önemli olan teşekkül
leri «Lateritik yataklar» dır. 

3. Marin Selimanter Yataklar: 

Şimdi «Marin Sedimanter» demir yatakla
rının dünyada, jeoloj ik devirlere göre dağım-
larını ve rezervlerinin bir mukayesesini yapa
l ım. 

Marin sedimanter demir yataklarını ik i 
genel grup altında toplıyabiliriz : 

a) Post - prekambrien ool i t ik yataklar 
b) Prekambrin itaberitik yataklar 

Dünya demir cevheri toplam rezervin 
% 70 ni Exogen yataklar teşkil etmekte ve 
bunlardanda bilhassa .% 40,5 oranla meta-
morf sedimanterler, yani i t aber i t tipinde 
olanlar ve .% 25,30 oranla da ool i t ik sedi
manterler en önemli yeri işgal etmektedir. 
Şu halde milletler her t ip demir yatağından 
faydalanmaya devam edeceklerse de istikba
lin demir üretiminde en büyük rolü itaberit 
t ipi yataklar oynayacaktır. 

Netice olarak özetiiyecek olursak, dünya 
demir üretiminde önem sırasına göre şu t ip 
yataklar ehemmiyet kazanmaktadır : 

1-. Metamorf sedimanterler ( itaberit ler) 

2. Ool i t ik sedimanterler 
3. Likid mağmatig yataklar 
4. Kontakt metazomatik yataklar 
5. Exalatif sedimanter yataklar 
6. Lateritik yataklar 
7. Hidrometazomatik yataklar 
8. Diğerleri 
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